Ytong Verbundstein blau 120/
Zwischenwandplatte blau 120 YTONG
PV 4-0,60

Dicke 120 Zwischenwandplatte 120 (mm)
ADMESSUNGEN 45, 120 x 249 625 x 120 x 499 (mm)
(LxDxH])
Stlickgewicht 11,3 22,5 (kg)
Steinbedarf 6.4 3.2 (Stk/m?)
Martelbedarf’ 1,8 0,9 (kg/m2)
naturepll?s
Rohdichteklasse 0,60
Mittlere Trockenrohdichte p 600 (kg/m?3)
Festigkeitsklasse ‘ Die Ytong Verbundsteine
Mittlere Steindruckfestigkeit f, 5 (N/mm?]
Charakteristische Wanddruckfestigkeit f, 2,95 (N/mm?] lassen SIERVISISSIMBNERIEAEIArT von Wand

einsetzen: tragende und nicht-tragende
AufBlen- und Innenwande, aussteifende
Wande und Ausfachungswande, sowie
Thermofuf3 und Attika.

Der gelbe Stein ist ideal fir Wande, die auf

Bemessungswert Warmeleitfahigkeit )\m:gnu»m 0,16  (W/mK)
o . o Warmedammung optimiert sind, der blaue
Wasserdampfdiffusionswiderstand p 5/10 ; ioh b gd P fir Ei ' b
. ) ) eignet sich besonders fiir Einsatzgebiete,
Spezifische Warmespeicherkapazitat ¢ 1000 (J/kg) 9 A : 9
bei denen Tragfahigkeit und Schallschutz
im Vordergrund stehen.
Ytong-typisch lassen sich Verbundsteine
Bewertetes SchallddmmmaB R | einfach und schnell be- und verarbeiten.
unverputzt 34,9 (dB)
verputzt 3 38,7 (dB)
Feuerwiderstandsklasse ? EI 180
Brandverhaltensklasse ? A1s1-d0
Technische Regelwerke: Porenbetonsteine gemaf ONORM EN 771-4, ONORM B 3209 §
Grenzabmafe gema ONORM EN 771-4, Tabelle 2 fir Dinnbettmdértel TLMB g
Dinnbettmortel 5
Zunverputzt Oberflachenbehandlung: siehe Technische Information .TI - Oberflachenbehandlung von Ytong” S
*innen: 10mm Innenputz, innen: 10mm Innenputz sowie die Verarbeitungsrichtlinien fir Werkputzmaortel der OAP &

N&here Informationen unter Telefonnummer 02754 / 6333 - 267 oder E-Mail ytong-at@xella.com www.ytong.at



